TIESU EKSPERTU PADOME
Antonijas iela 6, Riga, LV-1010, talrunis: 67517734
e-pasts: tiesueksperti@ta.gov.lv

Riga

Tiesu ekspertu kandidatu apmacibas programma

Krasu un poliméru materialu un parklajumu izpéte
(specialitates kods 15.02)

(Apmacibu programma — 1970 akadémiskas stundas (1 akad€émiska stunda — 45 min))
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Krasu un poliméru materialu un
parklajumu ekspertizes visparigie
jautajumi.

1.I. Krdsu un poliméru materidlu un
parklgjumu ekspertizes uzdevumi un
ekspertiz€ risinamie jautajumi.

1.2. Diagnostikas, klasifikacijas un
identifikacijas jautajumi tiesu ekspertizé
(grupas piederiba, vispar€jas un seviskas
pazimes, identifikacijas jédziens, veseld
rekonstrukcija no dalam).

1.3. Krasu un poliméru materidlu un
parkldjumu ekspertizes saistiba ar citiem
ekspertizu veidiem (stikla,
daktiloskopisko, Skiedru, autotehnisko,
trasologisko, dokumentu tehnisko, u.c.).
1.4. EkspertiZu veidi un uzdevumi.
Kompleksas ekspertizes organiz€Sana
(dazadu specialitaSu ekspertu sadarbiba,
vadoSais eksperts, izp€tes seciba, u.c.).
1.5. Paraugu iznemSana notikuma vietas
apskates laika, paraugu iesainoSana.
Eksperta daliba notikuma vietas apskate.
1.6. Krasu un poliméru materialu un
parklajumu izpétes seciba (izpétes objektu
apskate, mikrodalinu iznems3ana no nesgj-
objektiem laboratorijas apstak]|os, izpéte,
rezultdtu  novertgjums,  secindjumi,
secindjumu skala).

1.7. Krasu un poliméru materidlu un
parklajumu paraugu kolekcijas.
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Krasu materialu teorgtiskie jautajumi.
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2.1. Krasu materidlu klasifikacija (lakas,
krasas, emaljas, gruntis, §pakteles u.c.) un
to 1pasibas.

2.2 Krasu materialu sastavs (saistvielas,
pigmenti, pildvielas un paligvielas —
plastifikatori un sikativi, u.c.).

2.3. Pigmenti un pildvielas, biezak
sastopamie pigmenti un pildvielas.

2.4. Krasu materialu analizes metodes:

1) Mikroskopiska izp€te (optiska
mikroskopija, polariz€tas gaismas
mikroskopija,
elektronmikroskopija, u.c.);

2) FTIR spektroskopija;

3) Elementu sastava noteikSana;

4) RAMAN spektroskopija.

2.5. Krasas materialu pielietoSana
(sadzives  krdsas, transportlidzek|u
parklajumi u.c.).

2.6. KrdsoSanas tehnologija — virsmas
sagatavo$ana, grunt€Sana, Spaktel&Sana,
krasofana un parkraso3ana.

2.7. Transportlidzeklu krasoSana un
parkraso$ana (origindla un amatnieciski
veidota parkldjuma pazimes).

Poliméru materialu teorétiskie jautajumi:
3.1. Poliméru klasifikacija
(termoplastiskie poliméri, termoreaktivie
poliméri, elastomeri).

3.2. Poliméru materialu sastavs (poliméri,
pigmenti, pildvielas, plastifikatori, u.c.).
Polim&ru kompoziciju materiali.

3.3. Poliméru ipaSibas.

34. Poliméru materidlu  analizes

pamatmetodes:
1) Kimiska analize, kidibas
noteikSana, deg3anas
raksturojums;

2) Mikroskopiskd izpéte (optiska
mikroskopija, polarizetas gaismas
mikroskopija,
elektronmikroskopija u.c.);

3) FTIR spektroskopija;

4) Termiska analize;

5) Pirolitiska gazu hromatografija.
3.5. Poliméru materialu izmanto$ana
(transportlidzek|u  detalas, limlentes,
Itmes, izolacijas materiali, polim&ru
kompozitmateriali, plastmasas kartes —
bankas kartes, autovaditdja aplieciba,
u.c.).

3.6. Poliméru materidlu parstrades
metodes, poliméru atkartota izmantoSana.
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Krasu un poliméru materidlu un| 600
parklajumu izpéte:

4.1. Mikroskopiska izpéte:

l)krasu  un  polim€ru  materialu
morfologiska izpéte;

1) krasu un poliméru materidlu
morfologiska izp&te;

2) krasu parklajumu augigjas un
apak3gjas virsmas izpéte, fosfatu
grunts uz apak3€jas virsmas;

3) parklajumu slanu krasa, seciba un
skaits;

4) parklajuma Skersgriezuma
sagatavoSana;

5) vairakslanpu parklajuma kopégja
biezuma un atsevisko slanu
biezuma noteik$ana un
morfologiska izpéte ar SEM/EDS;

6) parkldjumu  novecoSands un
ekspluatacijas pazimes;

7) amatnieciskie un ripnieciskie
krasas parklajumi.

4.2. Furje transformaciju infrasarkana
spektroskopija (FTIR):

1) teoretiskais pamatojums;

2) paraugu sagatavo3anas veidi;

3) spektru uznem3ana un spektru
salidzinaSana;

4) rezultdtu interpretdcija - saistvielu,
poliméru, galveno neorganisko
pildvielu un pigmentu noteikSana,
spektru SifréSanas sh€mas, IS
spektru datubdzes (Eiropas tiesu
ekspertu  asocidcijas (ENFSI)
laboratoriju IS spektru datubazes,
Sadtler datubazes u.c.).

4.3. Elementu sastava noteik3ana:

1) teorétiskais pamatojums;

2) paraugu sagatavoSana,

3) spektru uznemsana un
salldzinaSana;

4) galvenie elementi, kas ietilpst
krasu un poliméru materialos.

4.4. Citas metodes krdsu un poliméru
materialu un parklajumu izpete:

1) UV/VIS mikrospektrofotometrija;

2) gazu hromatografija-
masspektrometrija;

3) pirolitiska gazu hromatografija.

Specialo kTmisko vielu noteik3ana: 100

3.1. krasu tests;
3.2.spektrofotometrija;




3.3.gazu hromatografija-
masspektrometrija.
6. | Informacijas sistému lietoSana ekspertize: 50
6.1 .Eiropas tiesu ekspertu iestdZu
asocidcijas (ENFSI) Krasu un stikla
darba grupas (EPG) majaslapa;
6.2.ENFSI ekspertu veidotas datubidzes:
EUCAP, FRCAP, IS spektru
datubazes, limju datubaze, limlensu
datubaze;
6.3.Sadtler IS spektru datubazes;
6.4.PDQ.
7. | Izpétes rezultatu interpretacija. Krasu un 50
poliméru materialu un parkldjumu izpétes
rezultatn izverteSana. Secindjumi un to |
pamatojums. Secinajumu skala. '
8. | Eksperta atzinuma noformésana. 50
Eksperta atzinuma un ekspertizes lietas '
noform&3ana. Paraugu iesaino3ana un
uzglabasana péc ekspertizes veikSanas. i
9. | Eksperts tiesa. 5
Eksperta atzinuma rezultatu prezent@3ana
tiesa.
10. | Praktiski veicamas macibu ekspertizes: 515
10.1 Transportlidzek]u sakotnéjas krdsas 20 1
noteik3ana (rupnieciskais vai
amatnieciskais parklajums) un krasu un
polim&ru materialu uzslanojumu izpéte un

salidzinasana;

10.2. Sadzives krasu vai sadzives 2 1
priek¥metu krasu parklajumu izpéte;

10.3. Aerosolu krasu izpéte; 2 1
10.4. Specialo kimisko vielu noteik3ana; 5 |
10.5 Limes, limlentes, hermétiskie 5 |

materiili, gumija un izolacijas materiali.
11. | Parbaudes darbi un kvalifikacijas darbs 200
Kopa: | 1970 34 5
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